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RINGKASAN

Penelitian   ini    memanfa’atkan      bahan  baku     yang berasal    dari   sampah   atau  pun  limbah , seperti  kayu  yang  berasal   dari   tempat  penggergajian   atau  yang   disebut   serbuk  gergaji  kayu,  kayu   hasil  serutan alat   dan kayu –kayu serpihan, plastik kemasan  dan  juga   sabut  kelapa  sebagai   bahan   baku nya.    Zat  perekat   yang   dipakai  untuk  penelitian   ini    adalah Urea formaldehida, melamin formaldehida, phenol formaldehida,   lem  kopel, juga  akan digunakan  lem  yang  berasal  dari plastik kemasan bekas  yang  dicairkan. Plastik kemasan ini   berupa  Thermoplastik  polypropilene dan polyetilene yang bisa  untuk didaur ulang. Penelitian ini rencananya   akan  dilakukan  di Laboratorium Teknik Industri  Universitas  Bina Darma  Palembang dan juga  akan melibatkan beberapa  Mahasiswa Teknik Industri, agar  bisa   menambah  wawasan dalam pratikum  nya. Proses pembuatan   papan  partikel  ini   meliputi bebrapa  proses  yaitu  proses pembuatan adonan (bending), proses  pengempaan, proses  pengkondisian  dan proses  pengujian. Percobaan akan dilakukan berulang-ulang  untuk Komposisi  yang berbeda   dan juga   menggunakan   zat  perekat  yang  berbeda pula ,  sehingga dari  hasil  percobaan  akan dapat  diketahui  metode  mana  yang terbaik setelah  kita   melakukan test pengujian. Test pengujian  kualitas  meliputi : berat jenis,  peresapan air, kuat tarik, kuat tekan, Modulus of Rulture (MoR) atau keteguhan patah, Modulus  of elastisity (MoE)  atau keteguhan lengkung  dan  lain-lain. 
BAB I  PENDAHULUAN

1.1.Latar belakang
Kondisi Hutan  Indonesia  menunjukkan  produktifitas  yang semakin  menurun, padahal  kebutuhan kayu  semakin  meningkat, banyak  hutan  yang  ditebangi untuk  dijadikan perumahan  atau  dibuat  pabrik, atau  di jadikan  pertokoan sehingga   makin  lama  hutan  semakin  berkurang  karena fungsinya  sudah  digantikan   dengan kebutuhan   hidup  manusia  dikota . Di Pulau  Jawa  misalnya  sudah sedikit   sekali  hutan  disana, yang   ada  tinggal  hutan yang  berupa   hutan  tanaman  industri  atau  pun hutan yang  berbentuk  kebun   kebun   yang  sengaja  ditanam  untuk  kebutuhan   masyarakat dan  pengusaha.
 Berawal  dari  kondisi  yang  memprihatinkan , jika kita melihat banyaknya penumpukan sampah dimana-mana, yang membuat pemandangan tidak enak , belum lagi bau nya yang menyengat  membuat orang tidak tahan untuk  berhadapan lam-lama dekat penumpukan sampah. Jika kita amati dengan cermat  sampah yang dibuang itu  terdiri dari kemasan plastik, ada juga kertas-kertas, daun-daun bekas sayur dan bungkus, kayu-kayu, sabut kelapa  dan  macam-macam lagi  bahan  yang  menumpuk menjadi satu , yang  akhirnya dibuang begitu saja  sehingga menjadi sampah yang tidak berguna.Disini penulis ingin sekali untuk bisa memanfa’atkan    sampah yang berupa kertas-kertas bekas, kayu-kayu bekas, serta plastik-plastik kemasan  ditambah lagi dengan  sampah berupa sabut kelapa  untuk bahan baku  pengisi   dalam  pembuatan papan partikel , yang  mana papan partikel ini nantinya bisa dijadikan bahan baku untuk pembuatan furniture   seperti meja , lemari  , rak buku dan lain lain nya. Sedangkan perekat   untuk penelitian akan dicoba bermacam-macam  perekat ,  mulai dari  urea  formaldehida, melamin formaldehide,   Phenol formaldehide ,lem kopal,  juga plastik  kemasan  yang  dicairkan. Plastik kemasan selain   mempunyai sifat yang  baik untuk campuran juga tahan terdapap air (kedap air).Kemasan plastik bekas  air   minum   merupakan   senyawa   polypropilene    dan   polyetilene, sifat  plastik  ini   bisa  didaur   ulang  , juga tidak  bereaksi dengan   Oksigen, tidak berkarat  , transfaran, bersifat  thermoplastis ,serta dapat diberi warna sesuai dengan keinginan kita. Oleh karena  itu perlu dalam percobaan   nanti  menambahkan  komposisi campuran dengan  plastik yang dicairkan, lem yang  dipakai   rencananya  menggunakan  lem Kopal, yaitu  lem yang   merupakan  Getah  dari    pohon  damar  ,kopal adalah hasil olahan getah  (resin) yang disadap dari batang dammar  serta   dari batang pohon anggota suku  Burseraceae (Bursera, Protium).
 Kopal   merupakan  bahan    dasar  bagi cairan   pelapis  kertas  supaya  tinta  tidak   menyebar. Bahan     ini   juga   dipakai sebagai campuran  lak dan  vernis. Secara  umum, istilah   kopal   resinous menggambarkan  zat  dalam  tahap  perantara   polimerisasi  dan pengerasan antara lebih bergetah resin dan ambar. Untuk  lem yang  lain nya  yang dipakai  Urea formaldehida  yang  sering  digunakan dalam  laboratorium  kimia untuk melaksanakan pratikum  kimia,  lem  ini  juga  banyak  digunakan  untuk   pembuatan papan  partikel. Bahan  baku kertas   di sortir  kemudian dibersihkan  dan  dijemur, selanjudnya   dihancurkan   untuk   bahan   pengisi   papan    partikel, serbuk   gergaji   kayu   dan serpihan kayu  dan  hasil  serutan  kayu   yang  juga   digunakan   untuk   bahan   pengisi  papan  partikel. Selain   itu  sabut  kelapa  yang   banyak   juga   dibuang    ditempat  sampah  ini juga bisa  digunakan   untuk   bahan   pengisi   papan  partikel.
1.2. Permasalahan

Banyaknya sampah  yang  menumpuk  dimana-mana, menyebabkan   pencemaran   tanah   dan   pencemaran air,  juga bau yang sangat  menyengat,  oleh karena itu  pembuatan papan partikel dari sampah atau pun limbah ini, merupakan   salah satu solusi alternative   untuk menanggulangi  sampah yang  menumpuk.

1.3. Tujuan Penelitian
Untuk   mendapatkan  metode  yang  optimum  dengan banyaknya experiment yang dilakukan, dan  juga  diharapkan mendapatkan  hasil kualitas  pengujian  sesuai   dengan   standar  SNI.
1.4.  Urgensi  Penelitian
Dengan  adanya  penelitian  ini  saya mengaharapkan untuk   mendapatkan   gambaran,    cara   yang  terbaik  dalam   membuat papan   partikel   yang   bisa memenuhi standar SNI  dan juga bisa  memberikan   informasi   lebih  lanjut   untuk   peneliti-peneliti   berikutnya   guna  melaksanakan   penelitian      lanjutan  dengan    variabel     dan    kondisi   berbeda ,  sehingga  memberikan informasi yang lebih   banyak   dan  lebih   luas   lagi.
1.5. Temuan Yang  Ditargetkan

Menemukan Metode  yang Optimum  dalam pembuatan papan partikel  dan  memperoleh  hasil  pengujian kualitas  yang memenuhi standar Nasional  untuk  papan  partikel.
1.6. Luaran Penelitian

Dengan adanya Penelitian  ini diharapkan  bisa  menambah pengetahuan dan pengalaman  dalam bidang penelitian, terutama dalam membuat  papan partikel  sebagai  pengembangan dari  produk  kayu  untuk dijadikan  bahan furniture, dan juga  secara praktis  diharapkan dapat  memberikan kontribusi  kepada  pemerintah  dalam  hal  penggunaan  kayu
BAB  II  TINJAUAN PUSTAKA
Kemajuan  Teknologi   membuat  orang   semakin  berfikir  lebih  maju ,  hal ini   dikarenakan  kebutuhan    manusia   makin   lama   makin   meningkat, oleh karena   itu  ,   manusia   ingin   selalu   untuk   mencari   kemungkinan  dari  hal-  hal   yang  sulit   didapat , atau   tidak  didapat   untuk   selanjudnya   bisa    dipertahankan   atau  pun   bisa   didaur  ulang  seperti  hal nya  plastik   atau  logam   yang   bisa  didaur  ulang. 
Untuk  jenis   kayu   yang  terbaik   seperti  kayu   jati  yang  sudah  terkenal    sangat  baik    kualitasnya   serta    sangat  tahan  dan   keras   juga   sulit  untuk   dimakan  rayap,   tentu saja   membutuhkan waktu   yang   sangat  lama   bila ditanam , membutuhkan   waktu   berpuluh puluh tahun    untuk   bisa   mendapatkan nya   kembali, oleh  karena   itulah  ditempuh    orang  cara  lain  untuk   bisa   mendapat kan    kayu  secara   sintetis   yaitu   dengan   membuat  bermacam cara,  misalnya  dengan   membuat   playwood  (papan berlapis ),  atau  dengan   membuat   papan  partikel   untuk     memperkaya  produk  yang  berasal   dari  jenis   kayu  ini.
2.1 Pengertian Papan Partikel 
Menurut   Badan  Standart  Nasional (2002), Papan  partikel adalah  produk  kayu  yang  dihasilkan  dari  pengempaan  panas    antara   campuran partikel  kayu atau  bahan  berlignoselulosa lainnya    dengan  perekat  organik  serta  bahan  perekat lainnya    yang  dibuat  dengan  cara  pengempaan  mendatar   dengan  dua  lempeng  datar. Smith,F Wiliam(2000) Mendefinisikan  komposit   adalah   sebuah system  material   yang  tersusun atas  campuran   atau   kombinasi   dari  dua   atau  lebih    papan  partikel  mikro   maupun  makro  yang  berbeda  bentuk maupun  komposisi  kimianya   yang   terikat  secara  erat  satu  samalain.
2.2.Lem Kopal
Lem Kopal, yaitu  lem yang   merupakan  Getah  dari    pohon  damar  ,kopal adalah hasil olahan getah  (resin) yang disadap dari batang dammar  serta   dari batang pohon anggota suku  Burseraceae (Bursera, Protium). Kopal   merupakan  bahan    dasar  bagi cairan   pelapis  kertas  supaya  tinta  tidak   menyebar. Bahan     ini   juga   dipakai sebagai campuran  lak dan  vernis. Secara  umum, istilah   kopal   resinous menggambarkan  zat  dalam  tahap  perantara   polimerisasi  dan pengerasan antara lebih bergetah resin dan ambar
2.3. Plastik  Bekas  Kemasan. 
Plastik,  bekas  kemasan  minuman, plastik   ini  adalah senyawa  polimer  yang bersifat termoplastik dan ada juga yang bersifat thermosetting. Dryden (1985), Plastik yang bersifat thermoplastik  adalah  jenis   plastik   yang   mana    polimernya nya linier dan membentuk   rantai    lurus   yang   sifatnya   dapat melunak jika dipanaskan dan mengeras   apabila   didinginkan, sifat ini yang disebut bersifat reversibel oleh karena sifat   itulah   yang   mengakibatkan   banyak nya  plastik   yang   bisa  didaur   ulang   dan   dapat   dibentuk   kembali sesuai dengan  keinginan kita. 
 Thermosetting   adalah jenis   plastik  yang   monomernya    berbentuk tiga dimensi  yang apabila sudah mengeras tidak bisa dilebur lagi menjadi bentuk lain dan sifat ini yang disebut irreversibel.  Billmeyer  (1984),  Ke Unggulan  Sifat Plastik
   antara   lain   Kuat  dan   ringan  Inert  ( tidak bereaksi dengan oksigen)   Tidak berkarat,   Transfaran
   ersifat thermoplastis  dapat diberi   warna    dengan   temperatur   yang  tinggi  akan  menjadi  lunak  , mempunyai   titik cair  pada  temperatur  110oC. 
2.4. Urea formaldehida

              Urea formaldehida merupakan resin   hasil  dari  kondensasi  senyawa urea  dengan  senyawa formaldehyde  , resin  jenis  ini  termasuk  dalam klas  resin thermosetting   yang  mempunyai sifat tahan terhadap  asam  dan  basa. Polimer  ini n  dibuat dengan jalan   menggabungkan    komponen-komponen  yang  bersifat  saling  menguatkan sehingga  menghasilkan  polimer dengan derajat cross link   yang sangat tinggi., karena  sifat-sifat  diatas ,   penggunaan resin  ini  sering  digunakan dalam industry  plywood, industry  tekstil laminating, coating, molding dan lain lain. Rumus  kimianya (CH2NCONCH2)n   ,Sifat   fisik  dari  Urea formaldehide  antara  lain  memiliki   sifat   tidak dapat    meleleh,   daya  serab   air   yang  rendah   ,  dapat  dicetak  atau  ditekan ,  memiliki   permukaan  yang  keras  dan  dapat   diberi   berbagai  jenis  warna,  sedangkan sifat  mekanik   dari  urea formaldehida  antara  lain   mempunyai   massa   jenis 1,47-1,52  gram/cc ,  mempunyai  kekuatan   tarik  4,2-9,1 kgf/mm2,   juga   mempunyai   ketahanan    panas , sifat  kimia nya    antara   lain   tidak  larut   dalam  pelarut  apapun.
2.5. Melamin  formaldehida  dan  Fenol  Formaldehida
Senyawa   ini   berguna   sebagi bahan perekat  dalam   industri  pengerjaan kayu , juga digunakan dalam   pembuatan kertas   untuk  tujuan dekoratif, juga digunakan sebagai   bahan  baku   untuk  pelapisan   permukaan (surface  coating), senyawa  ini juga  digunakan sebagai  bahan  peningkat  daya regang/ rentang   dalam   kekuatan  basah ( wetstrength )  dalam   industri   kertas.
Papan partikel ataupun  kayu  berlapis   ini  bisa   juga   dibuat  untuk  bermacam-macam   furniture  seperti  meja,  lemari ,   rak buku   atau pun   mainan  anak-anak  yang  terbuat  dari   bahan  kayu.    Furniture   yang  terbuat   dari  papan  partikel   atau    kayu   berlapis   untuk  saat   ini     kualitas nya    masih  belum   bisa     menyamai   kualitas    kayu   jati , oleh  karena  itu  masih   perlu  untuk  dieliti   lebih  jauh bahan   apa   yang   perlu  dipakai   atau  perlu  dicampurkan   untuk   meningkatkan   kualitas      juga   perekat    apa  yang  sangat   baik  untuk  dipakai,  agar  bisa  untuk    meningkatkan  kualitas   dari   papan   partikel  yang  dibuat. 
Menurut  Jurnal Hasil penelitian   dari  Hj. Noor Mirad Sari, yang menggunakan bahan baku  ranting  atau cabang  tanaman karet dengan  perekat urea formaldehida  penambahan  partikel  plastik  pada pembuatan  papan partikel akan meningkatkan  kualitas   sifat  fisik   papan  partikel,  terutama  sifat kadar air , kerapatan, pengembangan tebal dan penyerapan air, karena   keunggulan   sifat  partikel   limbah  plastik  yang   tidak  menyerap  air.
 Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan, apabila   ingin  meningkatkan  stabilitas  dimensi  papan  partikel  hendaknya    menggunakan campuran  partikel  limbah  plastik  tidak   melebihi   15% dari   berat  komposisi  bahan. Dari   hasil uji  kerapatan  diketahui   nilai   rata-rata   yang   diperoleh  menunjukkan   kerapatan  tertinggi   pada nilai  0,806 gr/cc yaitu  pada  perlakuan  15% limbah  plastik   dan 85% ranting  cabang karet. Ditunjang  oleh pernyataan  Budiaji (2004),  semakin  banyak partikel plastik yang terkandung  didalam  papan partikel , maka   nilai   kadar   air nya pun   akan   semakin   menurun.  
Menurut  Vick (1999),  Kekuatan ikatan   perekat   pada   kayu  akan  mengalami  peningkatan   seiring  dengan  peningkatan  kerapatan   kayu  pada   kisaran 0,708 gr/cc,  diatas   kekuatan rekat  akan  mengalami  penurunan. Menurut  Ruhendi dkk,(2007),  ikatan perekat  yang   baik  terjadi  pada  tingkat   kadar   air   6-14 %,  kadar  air   papan  partikel  yang   dihasilkan memenuhi  standar  berdasarkan SNI-03-2105-1996 tentang  papan  partikel, dipersyaratkan   maksimum 14% Selanjutnya  menurut Rofii dkk, (2008) faktor   waktu  pengempaan   berpengaruh  terhadap   kadar  air. Menurut Azhar (2007)  semakin padat  kepadatan  papan partikel yang  dibuat  maka  semakin   rendah,  angka   konduktifitas  thermal  dari  papan  partikel tersebut, dan  semakin   rendah angka  konduktifitas thermal papan  partikel,  maka  semakin  baik    untuk  dijadikan   isolator. 
BAB III    METODE  PENELITIAN
 
3.1. Bahan  yang   akan   digunakan 


-Plastik bekas


-Serpihan kayu , serbuk gergaji kayu, serutan kayu


-Kertas bekas


-Sabut kelapa


-Urea formaldehyda


-Phenol formaldehyda


-Melamin formal dehyda


-Lem kopal
3.2.  Alat  yang  dipakai


-Alat  Kempa panas (Hot and Cold Press)

-Alat untuk  mengukur kuat tekan


-Alat untuk  mengukur kuat tarik


-Thermometer

-Pengaduk agar homogen


-Oven untuk mengurangi kadar air
3.3.  Metode Penelitian.

Metodologi   yang   akan  digunakan    dalam   rencana   penelitian  ini adalah dengan melakukan  Experiment  di laboratorium  Teknik  Industri  Universitas Bina Darma  Palembang. Bahan baku  yang akan dipakai  adalah kertas kertas bekas ,  kayu serpihan,  kayu bekas serutan, kayu serbuk gergaji, sabut kelapa,sedangkan  perekat  yang akan digunakan  lem  kopal, urea formaldehyda ,melamin formaldehyda, phenol formaldehyda,  plastik  kemasan  yang dicairkan.  Hasil  yang akan   didapat   untuk selanjutnya   akan   dilakukan  pengujian kualitas  yang  meliputi, pengujian  terhadap kuat  tarik, pengujian terhadap  kuat tekan,  mengukur  density   papan partikel, pengujian terhadap  kadar air  papan partikel,menentukan modulus elastisitas  dan lain-lain. Dari  hasil   pengujian itu nantinya bisa diketahui   bagaimana   kualitas  dari papan  partikel  yang  paling  unggul, dan kita dapat mengetahui  metode  yang paling  optimum.
3.4.  Tahapan  dan Prosedur  Penelitian
Tahapan  dan prosedur  penelitian   meliputi: 
· Proses  Pembuatan Adonan  ( Bending )
· Proses  Pengempaan atau Press panas
· Proses  Pengkondisian

· Proses  Pengujian

Adapun diagram fishbone penelitian ini terdapat pada gambar 3.1 dibawah ini:










Gambar 3.1 Diagram Fishbone Alur Penelitian

BAB 4. BIAYA  DAN JADWAL PENELITIAN

4.1. Anggaran Biaya


Anggaran Biaya  yang  diajukan  disusun secara  rinci   dan  dilampirkan  dalam proposal ini. Ringkasan anggaran  biaya   yang  diajukan  dalam proposal  ini  disusun  mengikuti komponen sebagaimana dalam  Tabel 4.1
Tabel 4.1
Ringkasan Anggaran Biaya Penelitian  Fundamental  yang  diajukan

	No
	Jenis   Pengeluaran
	Biaya Yang dikeluarkan
(Rp.)

	1.
	Gaji dan Upah (maks. 30% )
	18.400.000,00

	2.
	Bahan Habis Pakai
	18.350.000,00

	3. 
	Pembelian Alat
	20.250.000,00

	4.
	Peralatan Penunjang
	7.500.000,00

	5.
	Lain-lain: publikasi,seminar,laporan dan lain-lainnya ( maks.15 % )
	9.000.000,00

	Jumlah
	RP. 73.500.000,00


4.2. JADWAL PENELITIAN
Tabel 4.2 Jadwal Pelaksanaan Penelitian
	No
	Jenis Kegiatan
	Bulan

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Persiapan alat dan bahan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Eksperimen 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Pengumpulan data
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Pengolahan data
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Pembuatan laporan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Diseminasi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


DAFTAR  PUSTAKA
Budiaji,Eko.2004 . Sifat  Fisik  dan  Mekanik  Papan  Partikel  Serabut Buah Kelapa Sawit (Elais  Guineensis jack)  dengan campuran limbah plastik jenis Polyethylene),  Skripsi  Mahasiswa Fakultas  Kehutanan Unlam,Banjarbaru.
 Billmeyer, Fred W. Jr. 1984. Textbook of Polymer Science. John Wiley & Sons Inc.  New York. 

Dryden, Charles E. 1985. Outlines of Chemical Tecnology. Affiliated East-West Press PVT LTD. New Delhi. 
Kollman,F.F.P.E.W,Kuenzi dan A.J Stamm,1975, Principles of wood Science and Technology  II, Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York.

Malloney, T.M,1993  Modern Particle Board and Dry Process Fibre Board and Dry Process Fibre  Board Manufacturing, Miller Freeman, Inc San Fransisco.

Mc Ketta, John J. 1991. Encyclopedia of Chemical Processing and Design. Vol. 38. Marcel Dekker Inc. New York.
Prasetyo Joko Tegug, 2007, Kekuatan papan partikel terbuat dari sekam   padi,Skripsi  Teknik Mesin, IST AKPRIN, Yogyakarta

Ruhendi dkk, 2007 . Analisa  Perekatan Kayu,  Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor.

Rofii, M.N Dewi,  IC,  Prayitno,  Teminar Nasional.  Masyarakat  Peneliti Kayu Indonesia  (MAPEKI)  XI,  Palangka Raya,  2008.
Standar Nasional Indonesia , Mutu papan Partikel  SNI 07-2105-1996.Dewan stantar Nasional Jakarta 1996

Smith F William, Priciples of Material and Engineering, 3rd edition,  Mc. Graw Hill  International Edition.
Vick,  C.B.  1999.  Adhersive Bonding of Wood Material, In Wood Handbook, Wood   as  an  Engineering  Material  Forest Product Technology. USDA.    Forest  Service .  Wisconsih.
Lampiran  1. Justifikasi Anggaran Penelitian
1. Honor
	Honor
	Honor/jam
	Waktu

Jam/minggu
	Minggu
	Honor Pertahun (Rp)

	Ketua
	5000/jam
	25 jam/minggu
	32minggu(160 Jam)
	8.000.000,00

	Anggota
	4000/jam
	25jam/minggu
	32minggu(160 jam)
	6.400.0000,00

	Supporting Staff
	2500/jam
	25jam/minggu
	32minggu(160 jam)
	4.000.000,00

	SUBTOTAL  (Rp)                                                                                       18.400.000,00         


2. Pembelian Alat 
	Materil
	Justifikasi Pemakaian
	Kuantitas
	Harga satuan ( Rp)
	Harga Peralatan Penunjang (Rp)

	Alat Hot and Cold Press
	Untuk Mencetak Papan Partikel
	1 unit
	16.450.000,00
	16.450.000,00

	Oven pengering
	Untuk mengeringkan bahan
	1 unit
	2.000.000,00
	2.000.000,00

	Thermometer
	Pengukur Suhu Bahan
	1 unit 
	1.800.000,00
	1.800.000,00

	SUBTOTAL
	20.250.000,00


3.Peralatan Penunjang

	Materil
	Justifikasi Pemakaian
	Kuantitas
	Harga satuan

(Rp)
	Harga Peralatan Penunjang (Rp)

	Printer Canon

MP 145
	Pencetakan Naskah, melakukan scan gambar dan  naskah
	1 Unit
	1.500.000,00
	1.500.000,00

	Alat pengukur  kuat tekanan
	Untuk mengukur kuat tekan selama eksperimen
	1 unit
(Sewa)
	3.000.000,00
	3.000.000,00

	Alat pengukur kuat tarik
	Untuk mengukur kuat tarik selama eksperimen
	1 unit
(Sewa)
	3.000.000,00
	3.000.000,00

	SUBTOTAL (Rp)                                                                                            7.500.000,00


4.Bahan Habis Pakai
	Material
	Justifikasi pemakaian
	Kuantitas
	Harga satuan

(Rp)
	Biaya pertahun

(Rp)

	Lem Kopal
	Sebagai bahan perekat
	30 kg
	80.000,00
	2.400.000,00

	Urea formaldehida
	Sebagai bahan perekat
	30 kg
	95.000,00
	2.850.000,00

	Fenol formaldehida
	Sebagai bahan perekat
	30 kg
	90.000,00
	2.700.000,00

	Melamin formaldehida
	Sebagai bahan perekat
	24 kg
	100.000,00
	2.400.000,00

	Sabut Kelapa
	Sebagai bahan pengisi papan partikel
	40 kg
	6.000,00


	240.000,00

	Plastik kemasan bekas
	Sebagai bahan perekat
	50 kg
	8.000,00


	400.000,00

	Tripleks
	Alat bantu untuk meletakan bahan
	5 Keping
	100.000,00
	500.000,00

	Kertas A4 80 gram
	Pengetikan Naskah
	30 Rim
	40.000,00
	1.200.000,00

	Alat tulis
	Mencatat hasil eksperimen
	11 paket
	30.000,00
	330.000,00

	Papan tulis pengamatan
	Alas untuk pencatatan 
	4 buah
	10.000,00
	40.000,00

	Cardtride
	Pencetakan Naskah
	2  Unit
	400.000,00
	800.000,00

	Pembelian Hardisk eksternal
	Penyimpanan data
	1 unit
	1.500.000,00
	1.500.000,00

	Pembelian Tinta Printer (hitam)
	Pencetakan Naskah
	8 unit
	80.000,00
	640.000,00

	Pembelian Tinta printer warna
	Pencetakan naskah
	5 unit
	150.000,00
	750.000,00

	Buku Referensi
	Studi Literature
	8 buku
	200.000,00
	1.600.000,00

	SUBTOTAL ( Rp)                                                                                        18.350.000,00


5.Lain-lain
	Kegiatan
	Justifikasi
	Kuantitas
	Harga satuan

(Rp)
	Harga pertahun

( Rp)

	Seminar Nasional
	Mengikuti Seminar Nasional Pada Perguruan Tinggi  (PTlain
	1 kali
	5.000.000,00
	5.000.000,00

	Publikasi pada jurnal ilmiah
	Administrasi Penerbitan Naskah
	1 kali
	3.000.000,00
	3.000.000,00

	Biaya pembuatan laporan
	Laporan awal, dan  laporan akhir
	2 kali
	500.000,00
	1.000.000,00

	SUBTOTAL  ( Rp)                                                                                           9.000.000,00


Lampiran  2. Dukungan Penelitian Sarana  dan Prasarana

Penelitian ini   akan dapat berjalan   karena didukung oleh  sarana dan prasarana yang   memadai di Universitas Bina Darma.Adapun sarana pendukung sebagai berikut :

Perpustakaan  Universitas Bina Darma . Fasilitas yang tersedia adalah koleksi buku-buku, langganan jurnal ilmiah, hasil-hasil penelitian, berbagai dokumen   lainnya  yang refresentatif.

1. Perpustakaan    Universitas Bina Darma. Memiliki koleksi buku-buku, langganan jurnal ilmiah, hasil-hasil penelitian berupa desertasi, tesis, dan skripsi.

2. Laboratorium Komputer yang  refresentatif, yang setiap saat   bisa   digunakan untuk  mencari  berbagai artikel ilmiah , serta areal kampus yang tersedia Hotspot  secara gratis.

3. Laboratorium Teknik Industri, laboratorium Teknik Sipil,dan Laboratorium Teknik Elektro  yang memiliki fasilitas dan infrastruktur yang memadai dan mendukung dalam proses penelitian fundamental ini.
Lampiran  3. Susunan  Organisasi  dan  Pembagian Tugas Tim Peneliti
	No
	Nama dan Gelar Akademik/
NIDN
	Instansi  Asal
	Bidang Keahlian
	Alokasi Waktu jam/minggu
	Uraian Tugas

	1.
	Ir.Renilaili.,MT

NIDN : 0020036101
	Universitas Bina Darma
	Teknik Kimia
	25
	Memimpin tim dalam setiap kegiatan dari perencanaan,pelaksanaan, eksperimen dan evaluasi, termasuk seminar dan penyusunan laporan penelitian dan  artikel ilmiah

	2.
	Yanti Pasmawati.,ST.,MT

NIDN : 0020036101
	Universitas Bina Darma
	Teknik Industri
	25
	Membantu  tugas ketua tim dalam bidang penelusuran pustaka, eksperimen, penyusunan naskah,
administrasi,

penggunaan  dana,analisis data,serta mengurus penerbitan artikel ilmiah


Lampiran 4. Biodata  Ketua  dan  Anggota
Biodata Ketua

A.Identitas Diri

	1
	Nama Lengkap (dengan  Gelar)
	Ir. Renilaili.,MT

	2
	Jenis Kelamin
	Perempuan

	3
	Jabatan Fungsional
	Lektor Kepala

	4
	NIP
	196103201990032001

	5
	NIDN
	0020036101

	6
	Tempat dan Tanggal Lahir
	Baturaja, 20 Maret 1961

	7
	Email
	renilaili@mail.binadarma.ac.id

	8
	Nomor Telpon/HP
	0711443185/ HP. 081532701812

	9
	Fakultas/jurusan
	Teknik/ Teknik Industri

	10
	Alamat Kantor
	UBD,jl.A.Yani No.12 Palembang

	11
	Nomor Telpon/Faks
	0711515679,515581,Faks.0711-515582

	12
	Lulusan  yang telah dihasilkan
	S1= 120

	13
	Mata KUliah yang diampu
	1.Kalkulus
2.Kimia

3.Statistik


B.Riwayat Pendidikan
	
	S1
	S2

	Nama Perguruan Tinggi
	Universitas Sriwijaya
	Universitas Sriwijaya

	Bidang Ilmu
	Teknik Kimia
	Teknik Kimia

	Tahun Masuk
	1980-1986
	2002-2006

	Judul Skripsi/Tesis
	Pra Rencana Pabrik Zinc Oxide
	Pengaruh Jumlah Uap Yang dihasilkan  Terhadap Effisiensi  Packed Boiler

 di Unit Utilitas pusri IV 

PT. PUSRI Palembang

	Nama Pembimbing
	1.Ir.Ali Fasya Ismail., 

    M Eng
2.Ir.Soepartie
	1. Dr.  Riman 

    Sipahutar.,MSc
2. Dr. Ir. Hasan Basri


C.Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir
	No.
	Tahun
	Judul Penelitian
	Pendanaan

	
	
	
	Sumber
	Jumlah

(Juta Rp)

	1
	2009
	Kebutuhan Pasar  terhadap
Sarjana Teknik  Industri dengan menggunakan Analytical  Hirarcy  Process
	Universitas Bina Darma
	5

	2
	2009
	Pemanfa’atan Limbah Crude Palm Oil (CPO) untuk proses pembuatan  Biodiesel 
	Kopertis Wilayah  II
	15

	3
	2010
	Ekstraksi Minyak Nilam
	-
	-

	4
	2011
	Ekstraksi Minyak Jarak Sebagai bahan bakar alternative
	-
	-

	5
	2012
	Redesain  Kompor  Briket Ergonomis upaya pengembangan Kewirausahaan Teknologi Tepat guna
	Universitas Bina Darma
	5


D.Pengalaman Pengabdian Dalam 5 Tahun Terakhir
	No
	Tahun
	Judul pengabdian Kepada Masyarakat
	Pendanaan

	
	
	
	Sumber
	Jumlah (Juta Rp)

	1
	2008
	Pembuatan Briket Batubara
	-
	-

	2
	2009
	Air  Bersih ehat
	-
	-

	3
	2010
	Pembuatan  pupuk Kompos yang bersih Lingkungan
	-
	-

	4
	2011
	Pengolahan Limbah Tahu
	-
	-

	5
	2012
	Penyalahgunaan Narkoba dikalangan Remaja
	-
	-


E.Publikasi Artikel Ilmiah Dalam 5 Tahun Terakhir
	No
	Judul Artikel Ilmiah
	Nama Jurnal
	Volume/Nomor/Tahun

	1
	Penurunan Kadar  Abu Batubara
	Jurnal Ilmiah Tekno
	Vol.4.No.1,April 2007

	2
	Proses Fermentasi  Ubi  Kayu
	Jurnal Ilmiah Tekno
	Vol.5.No.2,Oktober 2008

	3
	Kebutuhan Pasar Terhadap Sarjana Teknik Industri dengan menggunakan Analytical Hierarcy Process
	Jurnal Ilmiah Tekno
	Vol.7.No.1 , April  2010

	4
	Pemanfa’atan Limbah Crude Palm Oil (CPO) untuk Prose Pembuatan Biodiesel
	Jurnal Ilmiah Tekno
	Vol.7No.2, Oktober 2010

	5
	Ekstraksi Minyak Nilam
	Jurnal Ilmiah Tekno
	Vol.8No.1,April 2011

	6
	Ekstraksi Minyak Jarak sebagai bahan bakar alternative
	Jurnal Ilmiah Tekno
	Vol.8No.2,Oktober 2011

	7
	Redesain Kompor Briket Ergonomis  upaya pengembangan Kewirausahaan Teknologi Tepat Guna
	Prosiding Nasional
	ISSN No: 2089-1040


F.Pemakalah  Seminar Ilmiah (Oral Presentation) Dalam 5 Tahun Terakhir
	No
	Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar
	Judul Artikel Ilmiah
	Waktu dan Tempat

	1
	Seminar Nasional
	Redesain Kompor Briket Ergonomis upaya pengembangan Kewirausahaan 

Teknologi Tepat Guna
	18 September 2012

Universitas Tarumanagara
Jakarta


G. Karya Buku  Dalam 5 Tahun Terakhir
	No.
	Judul Buku
	Tahun
	Jumlah Halaman
	Penerbit

	-
	-
	-
	-
	-


H.  Perolehan  HKI  Dalam  5-10  Tahun  Terakhir
	No.
	Judul Tema HKI
	Tahun
	Jenis
	Nomor P/ID

	-
	-
	-
	-
	-


I. Pengalaman Merumusan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5 Tahun Terakhir
	No.
	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang telah diterapkan
	Tahun
	Tempat Penerapan
	Respon Masyarakat

	-
	-
	-
	-
	-


J. Penghargaan  dalam  10  Tahun  Terakhir (dari Pemerintah,assosiasi atau institusi  lainnya)
	No.
	Jenis Penghargaan
	Institusi Pemberi
	Tahun

	-
	-
	-
	-


Semua data yang tercantum  dalam  Biodata ini  adalah benar dan  dapat  dipertanggungjawabkan  secara  hukum. Apabila  dikemudian   hari  ternyata  dijumpai   ketidak   sesuaian    dengan   kenyataan,  saya    sanggup   menerima   sanksi.
Demikian   Biodata   ini   saya   buat   dengan  sebenarnya  untuk   memenuhi   salah  satu  persyaratan  dalam pengajuan  Hibah Penelitian  Fundamental.







Palembang,  17  April  2013






Pengusul,







Ir. Renilaili., MT







196103201990032001

Biodata Anggota
A.Identitas Diri
	1
	Nama Lengkap (dengan  Gelar)
	Yanti Pasmawati, S.T., M.T.

	2
	Jenis Kelamin
	Perempuan

	3
	Jabatan Fungsional
	Asisten Ahli

	4
	NIP
	070103239

	5
	NIDN
	0205018501

	6
	Tempat dan Tanggal Lahir
	Palembang, 05 Januari 1985

	7
	Email
	yantipasmawati@mail.binadarma.ac.id

	8
	Nomor Telpon/HP
	0711-715101 / 081328511562

	9
	Fakultas/jurusan
	Teknik/ Teknik Industri

	10
	Alamat Kantor
	UBD, Jl.A.Yani No.12 Palembang

	11
	Nomor Telpon/Faks
	0711515679,515581,Faks.0711-515582

	12
	Lulusan  yang telah dihasilkan
	S1= 120

	13
	Mata KUliah yang diampu
	1. Manajemen Kualitas
2. Pengendalian Kualitas

3. Perancangan dan Pengembangan Produk

4. Ergonomi


B.Riwayat Pendidikan
	
	S1
	S2

	Nama Perguruan Tinggi
	UPN “Veteran” Yogyakarta
	UPN “Veteran” Yogyakarta

	Bidang Ilmu
	Teknik Industri
	Manajemen dan Teknik Industri

	Tahun Masuk
	2002
	2008

	Judul Skripsi/Tesis
	Analisis Keseimbangan Lintasan Produksi Dengan Menggunakan Metode TOC
	Studi Peningkatan Kualitas Pendidikan Dengan Menggunakan Metode IPMS

	Nama Pembimbing
	Miftahol Arifin, S.T., M.T.
Laila Nafisah, S.T., M.T.
	Dr. Ir. Farham HM Saleh, M.SIE
Miftahol Arifin, S.T., M.T.


C.Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir
	No.
	Tahun
	Judul Penelitian
	Pendanaan

	
	
	
	Sumber
	Jumlah

(Juta Rp)

	1
	2010
	Analisa Peningkatan Kualitas Pelayanan Bus Trans Musi Dengan Menggunakan Metode IPMS
	LPPM
	5

	2
	2011
	Redesain Filter Air Rumah Tangga Dengan Pendekatan Metode QFD
	DIPA 
	13,25

	3
	2012
	Analisis dan Aplikasi Metode Zero One dan AHP Dalam Perancangan Becak
	DIPA
	7,5

	4
	2012
	Pengaruh Desain Ruangan Berdasarkan Tingkat Temperature dan Pencahayaan Terhadap Produktivitas Kerja
	LPPM
	15


D.Pengalaman Pengabdian Dalam 5 Tahun Terakhir

	No
	Tahun
	Judul pengabdian Kepada Masyarakat
	Pendanaan

	
	
	
	Sumber
	Jumlah (Juta Rp)

	1
	2010
	Pemanfaatan Limbah Plastik Sebagai ProdukFashion
	LPPM
	3

	2
	2011 
	Pemanfaatan dan Pengolahan Limbah Kertas Dengan Cetakan Screen
	LPPM 
	3

	3
	2012
	IbM Pelatihan Pembubutan Kayu Dalam Meningkatkan Kualitas Produksi
	Dikti
	30


E.Publikasi Artikel Ilmiah Dalam 5 Tahun Terakhir
	No
	Judul Artikel Ilmiah
	Nama Jurnal
	Volume/Nomor/Tahun

	1
	Proses Filterisasi Air Minum
	Tekno, ISSN
	2010

	2
	Analisis Peningkatan Kualitas Pelayanan Bus Transmusi
	Tekno, ISSN
	2011

	3
	The Influence Of Room Designed By Virtue Of Temperature Level, And Illumination Toward Work’s Productivity
	Prosiding International
	2012

	4
	Redesain Kompor Briket Ergonomis upaya pengembangan Kewirausahaan 

Teknologi Tepat Guna
	Prosiding Nasional Untar
	2012


F.Pemakalah  Seminar Ilmiah (Oral Presentation) Dalam 5 Tahun Terakhir

	No
	Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar
	Judul Artikel Ilmiah
	Waktu dan Tempat

	1
	Seminar International
	The Influence Of Room Designed By Virtue Of Temperature Level, And Illumination Toward Work’s Productivity
	ICSD, Denpasar

	2
	Seminar Nasional
	Redesain Kompor Briket Ergonomis upaya pengembangan Kewirausahaan 

Teknologi Tepat Guna
	18 September 2012

Universitas Tarumanagara

Jakarta

	3
	Seminar Nasional
	Redesain Kemasan Dalam Meningkatkan Minat Pasar
	18 September 2012

Universitas Tarumanagara

Jakarta


G. Karya Buku  Dalam 5 Tahun Terakhir
	No.
	Judul Buku
	Tahun
	Jumlah Halaman
	Penerbit

	-
	-
	-
	-
	-


H.  Perolehan  HKI  Dalam  5-10  Tahun  Terakhir
	No.
	Judul Tema HKI
	Tahun
	Jenis
	Nomor P/ID

	-
	-
	-
	-
	-


I. Pengalaman Merumusan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5 Tahun Terakhir
	No.
	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang telah diterapkan
	Tahun
	Tempat Penerapan
	Respon Masyarakat

	-
	-
	-
	-
	-


J. Penghargaan  dalam  10  Tahun  Terakhir (dari Pemerintah,assosiasi atau institusi  lainnya)

	No.
	Jenis Penghargaan
	Institusi Pemberi
	Tahun

	-
	-
	-
	-


Semua data yang tercantum  dalam  Biodata ini  adalah benar dan  dapat  dipertanggungjawabkan  secara  hukum. Apabila  dikemudian   hari  ternyata  dijumpai   ketidak   sesuaian    dengan   kenyataan,  saya    sanggup   menerima   sanksi.

Demikian   Biodata   ini   saya   buat   dengan  sebenarnya  untuk   memenuhi   salah  satu  persyaratan  dalam pengajuan  Hibah Penelitian  Fundamental.







Palembang,  17  April  2013







Anggota Pengusul,







Yanti Pasmawati, S.T., M.T.






0205018501
SURAT  PERNYATAAN  KETUA  PENELITI / PELAKSANA
Yang bertanda tangan dibawah ini
:
Nama




: Ir.Renilaili.,MT

NIDN




: 0020036101
Pangkat/Golongan


: Pembina / IV-b
Jabatan Fungsional


: Lektor Kepala
Dengan ini  menyatakan bahwa penelitian saya dengan judul:
”PENGARUH   KOMPOSISI DAN ZAT  PEREKAT  TERHADAP  KUALITAS   PAPAN  PARTIKEL” yang diusulkan  dalam skema PENELITIAN FUNDAMENTAL  Untuk tahun anggaran 2014 Bersifat original dan belum  pernah dibiayai oleh  Lembaga / sumber dana lain. Bilamana dikemudian hari  ditemukan   ketidaksesuaian   dengan pernyataan  ini , maka saya,  bersedia  dituntut  dan  diproses    sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku   dan  mengembalikan    seluruh  biaya    penelitian   yang   sudah   diterima  ke kas negara. Demikian pernyataan ini  dibuat   dengan  sesungguhnya  dan  sebenar-benarnya

Mengetahui 




            Palembang, 17 April 2013

Ketua Lembaga,



            Yang Menyatakan

Prihambodo Hendro Saksono.,MSc.,PhD

Ir.Renilaili.,MT

NIP:
0213056801




NIP:196103201990032001

Lapangan





Pengujian





Hasil Eksperimen





Pralapangan





Eksperimen





Pengolahan Data





Kualitas Papan Partikel Standar SNI-03-2105-1996





Persiapan peralatan





Bahan perekat dan bahan isi





Izin laboratorium





Rancangan Penelitian





Uji modulus elastisitas





Uji Kuat Tekan





Uji density





Uji daya serap air





Uji Kuat Tarik





Uji modulus of rupture





Perbandingan komposisi





Proses bending





Press panas





Proses pengkondisian





Check and recheck





Perhitungan dengan metode pengujian





Analisis hasil





Komposisi dan kualitas optimun









