
TEKNOLOGI BETON LANJUT



Faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan 
beton adalah :

 Tingkat hidrasi

 Densitas beton (W/C ratio)

 Tipe kandungan semen

 Penggunaan bahan tambahan kimiawi atau mineral

 Suhu dan kelembaban selama perawatan

 Sifat sifat dan mekanik agregat

 Kebersihan agregat

 Proporsi campuran

 Pemadatan







Kuat tekan:















Kuat tarik:






